Allgemeine Hinweise

Zehn Grundregeln

Betonpflasterbauweisen fachgerecht ausfiihren

Die Regeln sind ein Auszug aus der Broschire des Betonverbandes StralRe, Landschaft Garten e.V. SLG, Bonn
(Juni 2014) ,Dauerhafte Verkehrsflachen mit Betonpflastersteinen - Richtig planen und ausfuhren" und in Verbin-
dung hiermit zu betrachten.

1.

10.

Planum

Als Planum wird die Oberflache des zuvor verdichteten Untergrundes oder Unterbaues bezeichnet. Es ist profil-
gerecht, eben und tragféhig herzustellen. Aus bautechnischen Griinden wird die an der Pflasteroberflache erfor-
derliche Langs- und Querneigung grundsétzlich an allen Schichtoberflachen, so auch auf dem Planum, ausgeftihrt.
Mindestquerneigung: 2,5%, bei wasserempfindlichen Boden 4%.

Tragschichten

Sie mussen tragfahig, verformungsbestandig, und ausreichend wasserdurchlassig sein. Uberwiegend werden
Tragschichten aus ungebundenen Gesteinskorpern (Tragschichten ohne Bindemittel, ToB) hergestellt. Sie sind in
ausreichender Dicke, profilgerecht, eben und tragfahig herzustellen. Die erforderliche Neigung ergibt sich aus der
Neigung der Pflasteroberflache (Mindestquerneigung: 2,5%). Die Frostschutzschicht zahlt ebenfalls zu den Trag-
schichten ohne Bindemittel.

Prufen angelieferter Baustoffe

Lieferschein mit Bestellung vergleichen. Bei Betonpflastersteinen z.B. Format, Farbe, Oberflachenbearbeitung und
Menge. Gelieferte Waren zudem mit ggf. vorher vereinbarten Mustern vergleichen. Bei Abweichung ist eine Kla-
rung mit dem Vertragspartner, Lieferanten vor dem Einbau herbeizuftihren.

Randeinfassungen

Pflasterdecken brauchen grundsatzlich eine stabile Randeinfassung! Der Abstand der Randeinfassung wird unter
Beachtung der vereinbarten Verlegebreite durch auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten
festgelegt. Elemente fir die Randeinfassung, z.B. Bord- oder Einfassungssteine, sind héhen- und fluchtgerecht auf
ein Fundament aus Beton zu setzen und erhalten eine Riickenstitze aus Beton. Fundament und Riickenstitze
werden frisch in frisch hergestellt.

Entwasserungsrinnen

Oberflachlich anfallendes Wasser muss auf méglichst kurzen FlieRwegen zugig von der Oberflache abgeleitet
werden. Entwasserungsrinnen erhalten eine Léangsneigung von mind. 0,5%. Die Elemente z.B. Muldensteine,
Rinnenplatten oder Pflastersteine, sind héhen- und fluchtgerecht auf ein Fundament aus Beton zu setzte und mit
gebundenem Fugenmaterial zu verfugen. Entwasserungsrinnen sind mit Bewegungsfugen auszufiihren.

Pflasterbettung

Sie ist in gleichmafiger Dicke, hthen- und profilgerecht auszufiihren. Dicke im verdichteten Zustand: 3 bis 5 cm.
Grundséatzlich mussen fur befahrene Flachen kornabgestufte Bettungsmaterialien mit einem Grétkorn von mind.
4 mm verwendet werden. Das Bettungsmaterial muss filterstabil zum Tragschichtmaterial sein! Das Bettungsma-
terial ist gleichméRig gemischt und gleichméaRig durchfeuchtet anzuliefern und zuigig einzubauen. Nach dem Ab-
ziehen darf die Bettung nicht mehr befahren oder betreten werden.

Verlegung

Betonpflastersteine sind im vereinbarten Verband und mit ausreichenden Fugenbreiten von der verlegten Flache
aus zu verlegen. Abstandhalter an den Steinen geben nicht das Maf? der Fugenbreite vor; die Pressverlegung ist
zu vermeiden. Die Fugenachsen mussen einen gleichméRigen Verlauf aufweisen. Geradlinige Fugenverlaufe sind
durch ausreichendes Schnuren durch Langs- und Querrichtung sicherzustellen. Zu Vermeidung unerwiinschter
Farbkonzentrationen sollten die Steine aus mehreren Paketen gemischt verwendet werden. Passsteine durfen
nicht kleiner als der halbe Ausgangsstein und nicht zu spitzwinklig sein. Das Zuarbeiten sollte durch Nassschnitt
erfolgen.

Verfugen

Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einfegen und/oder Einschlammen erfolgt kontinuierlich mit dem Fort-
schreiten der Verlegearbeiten. Kornabgestufte Fugenmaterialien mit einem Gré3tkorn von mind. 2 mm sind zu
bevorzugen; sie missen filterstabil zum Bettungsmaterial sein! Die Fugen sind vollstandig mit Fugenmaterial zu
fullen.

Abritteln
Vor dem Abritteln ist Uberschiussiges Fugenmaterial vollstandig abzukehren. Wasserdurchlassiges, farbiges, voll-
kantiges Pflaster und solches mit besonderer Oberflachengestaltung darf nur bei trockener Pflasteroberflache und
nur unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung abgerittelt werden. Unverfugte Pflasterflachen dirfen nicht
abgeruttelt werden, eingeschlammte Pflasterflachen erst nach ausreichendem Abtrocknen von Bettung und
Unterlage. Es ist wichtig die richtige Vibrationsplatte / Rittelplatte zu verwenden:
Zentrifugalkraft ca. 20 - 30 kN (Gewicht in Abhangigkeit vom Hersteller)

Terrassenplatten dirfen nicht abgerdttelt werden!

Fugenschluss

Ein abschlieBender Fugenschluss durch Einschldammen einer feinkornreichen Gesteinskdrnung erhdht die Wider-
standsfahigkeit der Fugenfillung und gibt der Pflasterdecke schon anfangs eine gute Stabilitat. Es wird empfohlen
eine Fugenpflege in regelmaRigen Abstédnden durchzufuhren. Hierbei wird tberpriift, ob noch gentigend Fugen-
material in den Fugen vorhanden ist und gegebenenfalls , je nach Verschleif3, nachverfugt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben und Hinweise unserer technischen Information als Rat und Empfehlung im Sinne von
§ 676 BGB zu verstehen sind. Sie wurden in angemessener Weise Uberprift, doch kénnen wir keine Haftung Gbernehmen.
Die Entscheidung Uber die Verwendung unserer Erzeugnisse liegt in der Verantwortung des Bauherren und der Bauleitung.
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